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Nabidka komercni vyzkumné kapacity

Nabizime spolupraci v oblasti vyzkumu a vyvoje se zamérenim na rlizné typy povrchovych Uprav a to
bez ohledu na pouzity zakladni substrat. Aktivni ¢innost vyzkumné inovacni kapacity je pro nas
moznosti jak poskytnout rozsifeni nabidky sluzeb v oblastech testovani odolnosti material(, rozvoje
procest povrchovych Uprav ¢i moznosti defektoskopickych analyz.

Seznam majetku potizeného v rdmci projektu Operacniho programu Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost, program Potencidl - Vyzva IV, projekt ,RozSifeni vyvojovych a inovacnich
kapacit spole¢nosti HAJIDIK a. s.“, registraéni ¢islo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012272:

1. Soubor nastrojti pro mfizkovou zkousku a adhezi k podkladu

*  Tvrdomér sklerometr TQC (3 pruziny, 3 wolframkarbidové hroty, drzidky tvrdomeéru):
Stanoveni tvrdosti mikrotvrdomérem pro testovani tvrdosti a opotiebovani Skrdbanim
materidlll jako jsou natéry, laky, plastové nebo podobné produkty (s vyuZitim
wolframkarbidové Spicky).

* Sada pro mfizkovou zkousku Elcometer 107: Stanoveni pfilnavosti natérd k povrchu (Mfizkova
zkouska) - sada obsahuje (rukojet, fezak 6x1 mm, lupa, paska, stétecek).

2. Zafizeni na méfeni tloustky povlaku PosiTector série 200: Stanoveni tloustky filmu
nedestruktivni metodou na nemagnetickém povrchu za pouziti UTZ gelu pomoci sondy.

3. Materialograficka lesticka LaboPol-30: Pfiprava metalografického vybrusu v pryskyfici pro
méreni tloustky vrstev ¢i analyzy réznych typ( vad.

4. Zaftizeni na linearni hodnoceni odéruvzdornosti TB0165: TABER 5750 Linear abraser: Linearni
hodnoceni odéruvzornosti (v suchych ¢i mokrych podminkach) s nastavitelnym poctem
opakovani a pfitlaku. Jedenact délek zdvihu (0,2 "az 4,0”) a variabilni rychlost zdvihu od 2 do
75 cykld za minutu, pfednastavena tlacitka rychlosti zdvihu pro 2, 15, 25, 30, 40, 60 cykll za
minutu.

5. Fotoionizacni monitor Mini RAE 3000: Stanoveni tékavych organickych latek (VOC) v prostoru.
Méfici rozsah az do 15000 ppm s kompenzaci vihkosti.

6. Zarizeni na méreni teplotniho profilu CX3020: Curve-X3: Stanoveni tepelného profilu
vyrobniho procesu pro vyrdbéné dily a pro prostiedi ve kterém se pohybuji: sada s
pfislusenstvim; CX2041: Curve-X sonda, svorkova povrchova 500 cm; CX2062: Curve-X sonda,
magnetickd povrchova 500 cm; CX2022: Curve-X sonda, svorkova vzduchova 500 cm.
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7. P¥istroj na méfeni pomerancovitosti Micro-wave-scan: Micro-wave-scan vyuzitelny pro
Ciselné vyhodnoceni struktury na povrchu dild pro mirné zakfivené a malé vzorky (zakfiveni >
300 mm, minimalni velikost vzorku 25 mm x 40 mm, volitelnd délka skenovani 20, 10 nebo
dokonce 5 cm, oblast méreni: délka snimani x 4 mm).

8. Vlhkostni komora CC1000iP: Cyklickd korozni komora, verze iP s objem 1000L. Stanoveni
korozni odolnosti: zkouska v solné mlze (nastavitelné od okolniho prostiredi do + 60 °C, pokles
stfiku od 0,5 do 2,5 ml na 80 cm? za hodinu a teplotni rozsah od okolniho prostfedi do +70 °C).
Stanoveni odolnosti proti vihkosti (nastavitelné od okolniho prostfedi do +70 °C a 95% - 100%
relativni vihkosti).

9. Prumyslovy mikroskop ARSENAL M.LPT 3403-T: Mikroskopické analyzy defektl v rdznych
substratech, povrchovych Upravach. Méreni tloustky vrstev, analyzy morfologie povrchd.
Rozsah zvétSeni: 50 - 1000x (se standardnimi okulary WF 10x/18 mm, s pfrislusenstvim aZz
2000x). Vizualni hlavice: trinokularni, uhel sklonu 30°; nastavitelny oc¢ni rozestup 50 - 75 mm.

10. Zafizeni na monitorovani, sbér a analyzu dat Pocitadlo ¢astic Trotec PC200: Stanoveni
koncentrace ¢asti v definovaném objemu vzduchu (6 kanall velikosti ¢astic od 0,3 do 10 pum).

11. Color Box: Kolorimetricky kabinet VF 1200: Koloristicky kabinet, 5 zdroj, 120 cm - Kabinet
pro porovnavani a inspekci barevnych odstind mnohych materiald (napf. barev, plastd, textilu,
potravin, kosmetiky atd.). VyuZiva svételné zdroje: D65, UV, TL 84, 40W, D50.

12. Spektrofotometr: 7030: Byk mac i 23 mm: Méreni barevnosti i u efektnich barev. Méreni pod
5 Uhly 15°/25°/45°/75°/110°. Uréeni celkové barevné odchylky i jednotlivych hodnot Lab.

13. Leskomér Elcometer 480: Stanoveni hodnoty lesku pro vice uhld odrazu: 20°, 60°, 85°.

14. Zafizeni na vyrobu prototypovych rami: Svéreci zafizeni: OMI 336: Svareci zafizeni pro
protypovani konstrukci pro svafovani v ochranné atmosfére MIG-MAG. (Svareci proud: 25 -
330 A).

15. Zafizeni na vyrobu prototypovych rami: Pasova pila: OPTIsaw S181: Zafizeni umoznujici
fezani pomoci pfevodovky s ozubenymi koly se 3 rychlostmi pilového pasu 45/65/77 m/min
ménitelné pomoci prevodovky s ozubenymi koly pro fezani protypovych dil( a konstrukci.

16. SprayCapture A3 + software: Stolni scanner pro analyzu vzorkd postfiku a Gcinnosti strikacich
robot(, které analyzuje objem a distribuci roboty stfikané barvy. Je mozné méfrit barvy i laky
rizné barevnosti, kromé clear coatd.

17. Vyvojova susici kabina: Stanoveni teplotni odolnosti material( do teploty 200 °C., venkovni
rozméry kabiny 2870 x 2316 x 2580/3490 mm, vnitfni rozméry 2200 x 2000 x 2300 mm.
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18. Injektorova tryskaci kabina ITK1400 BR: Odstranéni povrchovych vrstev kovovych podklad( (u
hlinikovych podkladd oSetfenych anodickou vrstvou bez poskozeni ochranné vrstvy).

19. Analyzator vizualnich defektd (kamerova kontrola): Kontrola povrchu lakovanych plochych
dill (do hloubky 3 cm) s vyuZitim svételné kamerové hlavice umisténé na robotickém rameni
Fanuc. SW vyhodnoceni defektli pomoci neuronové sité.

20. Spektrofotometr: X-Rite Ci62S (S/N 019204) s 4 mm optikou: Stanoveni celkové barevné
odchylky (i jednotlivych Lab parametrd) s mérici geometrii d/8°. Mozné vyuZziti osvétleni A, C,
D50, D65, F2, F7,F11 & F12.

21. Leskomér: J480T-268: Elcometer 480 Top, 20°/60°/85°: Stanoveni hodnoty lesku pro vice Uhld
odrazu: 20°, 60°, 85° ( Leskomér: J480T-268).

22. Tloustkomér: 6000-3: PosiTector 6000 ADVANCED model: Stanoveni tloustky vrstvy pro
magnetické i feromagnetické povrchy u rdznych povrchovych dprav s vyuzitim 3 typl
skenovacich madd (méd kontinualniho méreni bez zvednuti sondy/madd statistiky/limitovany
mad praméru).

23. Zarizeni k testovani pevnosti natérové hmoty a jeji odolnosti proti mechanickému poskozeni
(test odlétajiciho kameni): Multi Grit Tester 508 MC: Hodnoceni schopnosti jednotlivych i vice
vrstev natérovych hmot a podobnych Uprav odolat naraziim zplUsobenym malymi télesy s
nizkou hmotnosti (narazejicimi na vzorek vysokou rychlosti, jak je tomu u silni¢nich a
Zeleznicnich vozidel a dalsi zafizeni pouZivané v oblasti dopravy).

Kontaktni osoba oddéleni vyzkumu a vyvoje:

Ing. Lenka Manakova

Mail lenka.manakova@hajdik.com

Mobil +420 735 759 272
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